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Nano-kryształy, a w szczególności kropki kwantowe (Quantum Dots, QDs), znajdują nowe 

obszary zastosowań tak w naukach technicznych jak i w biomedycznych. Ich użycie wymaga 

zazwyczaj modyfikacji powierzchni kryształu w celu dodania grup funkcyjnych 

odpowiedzialnych za reaktywność lub cechy analityczne. Pośród wielu wykorzystywanych 

metod modyfikacji powierzchni dominują te oparte na wymianie ligandów koordynujących 

powierzchnię półprzewodnika. Metody te niosą jednak poważne zagrożenie wynikające z 

uszkodzeń struktury w trakcie procesu wymiany lignadów i związanej z tym utraty właściwości 

nano-kryształu. Obiecującym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie uniwersalnych 

powłok polimerowych, które pozwalają na przyłączenie do nanokryształów różnego rodzaju 

funkcji chemicznych.
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Omawiana seria amfifilowych polimerów pozwala na transfer hydrofobowych nanokryształów do 

wodnego medium bez konieczności zmian w warstwie stabilizujacych ligandów. Otrzymane w 

ten sposób nanokompozyty posiadają wysoką stabilność koloidalną w fazie wodnej, a ponadto 

zachowuja większość oryginalnych cech fotofizycznych kropek kwantowych. Dodatkową zaletą 

jest możliwość wprowadzenia razem z polimerem wielu grup funkcyjnych. Pośród  

przedstawionych przykładów zastosowań dla tych materiałów znalazły się: ko-polimeryzacja 

nanokryształów w wodzie, użycie nanokryształów jako bloków budulcowych z zastosowaniem 

„click chemistry” czy też fotopolimeryzacja kropek kwantowych z akrylamidem N-izopropylu w 

postaci mikro-sfer oraz mikro-wzorów.
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